GMT » LPE 11 » 06 Einfiihrung Fertigungsverfahren

Gliederung der Fertigungsverfahren nach DIN 8580

Form Zusammenbhalt
» Urformen geschaffen geschaffen
» Umformen verandert beibehalten
» Trennen verandert vermindert
» Fligen verandert vermehrt
» Beschichten unverandert  vermindert, beibehalten, vermehrt
» Stoffeigenschaften @ndern unverandert  vermehrt

Urformen
Aus formlosen Stoffen enstehen feste Korper/Werkstiicke.

Form geschaffen
Zusammenhalt geschaffen

» aus Fllssigkeiten - z. B. Giel3en, SLA

» aus plastischem/teigigem Zustand - z. B. Extrudieren, FDM
» aus pulverférmigen oder kérnigen Stoffen - z. B. Sintern

» aus Elektrolyten - z. B. Galvanoplastik

Umformen
Feste Korper werden durch duBere Krafteinwirkung dauerhaft in ihrer Form verandert.

Form verandert
Zusammenhalt beibehalten

» Zugumformung - z. B. Weiten, Strecken
»  Druckumformung - z. B. Pragen, Walzen
»  Zug-Druckumformuung - z. B. Tiefziehen
» Biegeumformung - z. B. Abkanten

»  Schubumformung - z. B. Verdrehen

Trennen
Feste Korper werden dauerhaft getrennt und damit in der Form gedndert.

Form verandert
Zusammenhalt vermindert

»  Spanen mit geometrisch bestimmten Schneiden - z. B. Sdgen, Feilen, Bohren

»  Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden - z. B. Schleifen

»  Zerteilen - z. B. Plasmaschneiden, Scherschneiden, Wasserstrahlsschneiden, Abtragen
(Funkenerosion u. a.)

» Zerlegen - z. B. Auseinanderschrauben
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Fligen

Zwei oder mehrere feste Korper werden miteinander verbunden.

Form verandert
Zusammenhalt vermehrt

» unldsliche Verbindungen - z. B. Schweil3en, Loten, Kleben
» losliche Verbindungen - z. B. Schrauben, Einhdngen

Anderung der Stoffeigenschaften

Die Eigenschaften eines Werkstlicks werden verandert durch
»  Aussondern

» Verlagern

»  Einbringen

von Stoffteilchen.

Form unverandert
Zusammenhalt vermindert, beibehalten, vermehrt

» vermindert - z. B. Entkohlen
» beibehalten - z. B. Harten, Anlassen
»  vermehrt - z. B. Aufkohlen, Nitrieren

Beschichten

Auf einen Korper wird eine festhaftende Schicht aufgebracht.
Dient haufig:

» dem Korrosionsschutz

» der Farbgestaltung.

Form gleich
Zusammenhalt vermehrt

»  feste Stoffe - z. B. Pulverbeschichten

» flissige Stoffe — z. B. Lackieren

» gas- oder dampfférmige Stoffe — z. B. Aufdampfen
»  Elektrolyte — z. B. Verchromen, Vergolden, Eloxieren
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